7-a3 0y
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CLIENT : Evergreen Recychng
# of SAMPLES : 1

OATE RECEWED : 2004-09-23
PROJECT : “tron "

SAMPLE
DESCRIPTION
IRON i

Si02
%

3283

Al203
%

021

Fe203
%
2284

Ca0
%

4.21

MgO
%

051

Naz0
%

024

K20
%

0.03

Cr203
%
0.07

Tio2
%

001

MnO
%

0.06

P205
%

6.67

Sr0
%

BaO

%

0.01 <0.01

LOI

3

Total
%

98 42

I

AGC2E000335



